Reseda Binder®

Aparelho para Teste de Atrito p01

Otimos tratamentos de parafinagem sdo a
completa solugao para o trabalho livre de
problemas e uma producgao eficiente. Se o fio
estiver insuficientemente parafinado, ele se
rompe facilmente fazendo com que a
producdo pare. Se for aplicada parafina em
excesso, as maquinas ficam contaminadas e
as paradas de produgao vao acontecer nova-
mente.

Através do método de analise de atri-
to desenvolvido pela Reseda Binder®,
é possivel determinar a parafina-
gem otima ou perfeita para qualquer tipo
de fio e parafina.

O objetivo é obter o menor coeficiente de
atrito possivel, combinado com o menor

grau consistente de abrasao da parafina.
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As parafinas Reseda Binder® garantem uma
producdo livre de problemas sob todas as
condi¢cdes. A contaminacdo de maquinas é
neutralizada e a parafinagem em excesso ou
abaixo sao eliminados, garantindo desta ma-
neira, a producao de tecidos de malha de al-
tissima qualidade.

Save

Sucesso pratico e mensuravel: No novo aparelho de teste de atrito,
os niveis de atrito sdo medidos eletronicamente e avaliados sem a
necessidade de um computador externo ou remoto.
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